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D READ CAREFULLY BEFORE USE

Primer for CAD/CAM Hybrid Ceramic Restorations

PRODUCT DESCRIPTION

HC Primer is a single component primer developed to treat the bonding surface
of CAD/CAM ceramic filler contained composite, to ensure a strong bond to
abutments while luting with adhesive resin cement. It is recommended to be used
in conjunction with resin cement system including self-etching primer for better
results.

INDICATIONS FOR USE
Priming of CAD/CAM hybrid ceramic restorations

CONTRAINDICATIONS
Priming of CAD/CAM all-ceramic restorations

PRECAUTIONS AND WARNINGS

1. Do not use this product on patients with known allergies to this material,
methacrylate monomer and/or acetone.

2. Operators with known allergies to this material and/or methacrylate monomer

should exercise caution while using this product.

. In case of any inflammation or other allergic reactions in either patient or
operator, immediately discontinue use and seek medical advice.

. Avoid inhaling vapor. If inhalation causes severe symptoms, including
headache, dizziness, nausea or breathing difficulty, immediately seek medical
attention.

. Use protective plastic gloves and glasses to avoid sensitization to this product.
In case of accidental contact with oral soft tissue or skin, immediately blot
with alcohol moistened cotton ball, and rinse with plenty of water. Medical
(dental) gloves provide some protection against direct contact with this
material; however some monomers may penetrate through the gloves very
quickly to reach the skin. Should this material come in contact with the gloves,
immediately remove them and wash hands with plenty of water. In case of
accidental contact with eyes, immediately flush eyes with plenty of water and
seek medical advice.

6. Avoid any source of ignition since this product is flammable.

7. Follow the instructions for use of each dental material, instrument or equipment
used in conjunction with this product.

8. Do not use this product for any purposes other than specifically outlined in
these instructions for use.

9. Use this product within the expiration date indicated on the package.

(Example & YYYY-MM-DD — Year-Month-Date of the expiration date)
10. This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE
1. Pretreatment of restoration
1-1. Sandblast the bonding surface of SHOFU BLOCK/DISK HC restorations
with alumina sand (50-100 pm) at a pressure of 0.2-0.3 MPa. Clean with
ultrasonic cleaning and air dry.
Or etch the bonding surface with 5 % hydrofluoric acid for 20 sec. Then,
spray water, clean with ultrasonic cleaning and air dry.
» Avoid using hydrofluoric acid in mouth.
» Follow the respective CAD/CAM restorative manufacturer’s
instructions.

1-2. Dispense 1-2 drops of the HC Primer into a dish. Apply a single, uniform
coat of the Primer over the entire surface to be bonded with a brush.
Then, gently air-dry the material surface until it no longer moves, while
trying to spread it thinly and evenly to ensure optimal fitting of the
restoration.
> Allow the primer to reach room temperature before use when it is

refrigerated, to avoid spewing of the Primer from the nozzle tip.

> Tightly cap the bottle immediately after each use as it contains volatile
agents.

» Avoid contamination of the adherend surface of the restoration. In case
of contamination with saliva or blood, rinse with water and thoroughly
clean the surface with an alcohol moistened cotton ball. Then, dry and
reapply the material.

. Light-cure using a dental light-curing unit. In the case where the adherend
area s large, light-cure in segments.

» Specifications of light-curing units that can be used for this material
and their standard curing time are as follows.
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Light-curing unit Halogen LED
Light-curing time 20 sec. 10 sec.
Wavelength 400-500 nm 440-490 nm
Light Intensity =500 mW/cm’ > 1,000 mW/cm’

» Operators must use protective glasses or light shielding plate to avoid
direct exposure to the curing light.
2. Placement of the restoration
Place the restoration onto the abutment or cavity following the instructions for
use of the specific resin cement (eg. ResiCem). Then, light-cure each surface
for the prescribed time.
» Use a resin cement system with a primer for natural teeth.
» Protect patients’ eyes from the curing light with appropriate eye wear.
COMPOSITION
UDMA, MMA, Acetone, Polymerization initiator and others

STORAGE
Store in refrigerator (1-10 °C/34-50 °F). Avoid high humidity and keep away from
direct sunlight and any source of ignition.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of
a dental professional.

Location of the symbols glossary: https://www.shofu.com/en/symbols_glossary/

VOR GEBRAUCH SORGFALTIG DURCHLESEN
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Primer fiir hybridkeramische CAD/CAM-Restaurationen

PRODUKTBESCHREIBUNG

HC Primer ist ein Ein-| Komponenten aner zur Behandlung der Haftflachen von

CAD/CAM-Hybridkeramiken, der in K omposit

fiir eine feste Haﬁung am Zahn sorgt. Die Verwendung in Verblndung mit einem
arz- einschlieRlich selbstatzendem Primer wird fiir bessere

Ergebnisse empfohlen.

INDIKATIONEN
Priming von hybric

KONTRAINDIKATIONEN
Priming von vollkeramischen CAD/CAM-Restaurationen

VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

1. Das Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen dieses Material,
Methacrylat-Monomere und/oder Aceton verwenden.

2. Behandler mit bekannten Allergien gegen dieses Material und/oder
Methacrylat-Monomere sollten das Produkt nur mit Vorsicht benutzen.

3. Falls bei Patient oder Behandler Entziindungen oder andere allergische
Reaktionen auftreten, sofort den Gebrauch einstellen und arztlichen Rat
einholen.

4. Dampfe nicht einatmen. Bei schweren Symptomen nach versehentlichem
Einatmen, z.B. Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, Ubelkeit oder Atemnot,
sofort &rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

5. Zur Vermeidung einer Sensibilisierung gegen das Produkt Schutzhandschuhe
und Schutzbrille tragen. Bei versehentlichem Kontakt mit oralen Weichgeweben
oder Haut sofort mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch abtupfen und
mit reichlich Wasser spiilen. (Zahn-) medizinische Handschuhe bieten zwar
einen gewissen Schutz vor direktem Kontakt mit diesem Material, doch einige
Monomere kdnnen sehr schnell durch die Handschuhe auf die Haut dringen.
Sollte das Material also auf die Schutzhandschuhe gelangen, diese sofort
ausziehen und die Hande mit reichlich Wasser waschen. Bei Augenkontakt die
Augen sofort mit reichlich Wasser spilen und arztlichen Rat einholen.

Das Produkt ist leicht entziindlich; von Ziindquellen fernhalten.
. Bei allen zusammen mit diesem Produkt verwendeten dentalen Materialien,
Instrumenten oder Geraten die Gebrauchsanleitung beachten.
Das Produkt ausschlieRlich fiir die in diesem Beipackzettel genannten
Indikationen verwenden.
9. Das Produkt nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum
benutzen.
(Beispiel & JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)
10. Das Produkt ist nur fiir den zahnarztlichen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
1. Vorbehandlung der Restauration
1-1. Die Haftflache der SHOFU BLOCK/DISK HC Restauration bei
0,2-0,3 MPa Druck mit Aluminiumoxid (50-100 pm) abstrahlen. Mit
Ultraschall reinigen und mit Luft trocknen.
Alternativ die Haftflache mit 5 % Flusssaure 20 Sek. anatzen. Dann mit
Wasserspray und Ultraschall reinigen und mit Luft trocknen.
> Flusssaure nicht intraoral anwenden.
> Die Gebrauchsanleitung des Herstellers des CAD/CAM-Materials
beachten.
1-2. Ineine Schale 1-2 Tropfen HC Primer geben. Mit einem Pinsel eine
einzelne, gleichmaRige Schicht auf die gesamte Haftflache auftragen.
Dann das Material mit sanftem Luftstrahl trocknen, bis es sich nicht
mehr bewegt, und dabei diinn und gleichmaRig ausbreiten, damit die
Restauration optimal sitzt.
» Im Kiihlschrank gelagerten Primer erst verarbeiten, wenn er sich
auf Zimmertemperatur erwarmt hat, um Materialspritzer aus der
Flaschendffnung zu vermeiden.

CAD/CAM-R ionen
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» Die Flasche nach jedem Gebrauch sofort wieder fest verschlieBen, da
das Material leicht fliichtige Bestandteile enthalt.

> Verunreinigungen der Haftflache der Restauration vermeiden.
Bei Verunreinigung mit Speichel oder Blut die Oberfléche mit Wasser
spilen und mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattebausch griindlich
reinigen. Dann trocknen und das Material erneut auftragen.

1-3. Mit einer dentalen Polymerisationslampe lichthérten. GroRere Haftflachen

in Segmenten lichthérten.

» Fiir dieses Material geeignete Polymerisationslampen und Standard-
Polymerisationszeiten:

Polymerisationslampe Halogen LED
Polymerisationszeit 20 Sek. 10 Sek.
Wellenlénge 400-500 nm 440-490 nm
Lichtlei =500 mW/cm’ > 1,000 mW/em’

» Der Behandler muss eine Schutzbrille tragen oder ein
Lichtschutzschild verwenden, um nicht unmittelbar in das Licht der
Polymerisationslampe zu blicken.

2. Einsetzen der Restauration

Die Restauration gemaB der Gebrauchsanleitung fiir den verwendeten

Kompositzement (z.B. ResiCem) am Zahnstumpf oder in der Kavitat

befestigen. Dann jede Flache fiir die vorgesehene Zeit lichtharten.

» Ein Kompositzement-System mit einem Primer fiir natiirliche Zahnsubstanz
verwenden.

» Die Augen des Patienten mit geeignetem Augenschutz vor dem Licht der
Polymerisationslampe schiitzen.

ZUSAMMENSETZUNG
UDMA, MMA, Aceton, Polymerisationsinitiator u.a.
LAGERUNG

Im Kihlschrank lagern (1-10°C). Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden, vor direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen und von Ziindquellen fernhalten.
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Primer pour restaurations CAD/CAM en céramique
hybride

DESCRIPTION

HC Primer est un primaire mono composant destiné au traitement des surfaces
adhésives des composites CAD/CAM a charge céramique. Son objectif est de
renforcer la liaison sur moignon lors des scellements réalisés avec un ciment
résine. |l est recommandé d'utiliser conjointement avec un systéme de ciment a
base de résine comprenant une amorce d’auto-mordangage pour de meilleurs
résultats.

INDICATIONS
Primer pour restaurations CAD/CAM en céramique hybride

CONTRE-INDICATIONS
Restauration CAD/CAM tout céramique

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

1. Ne pas utiliser ce produit sur des patients allergiques a ce matériau, au
monomére acrylique et/ou a 'acétone.

2. Méme chose pour les opérateurs, sauf s'ils prennent les précautions
adéquates.

3. En cas d'inflammation ou autre réaction allergique, interrompre immédiatement
I'utilisation et consulter un médecin.

4. Eviter l'inhalation de vapeur. Si elle provoque de sévéres symptomes tels mal
de téte, vertige, nausée ou difficulté respiratoire, consulter sur le champ un
meédecin.

5. Utiliser des lunettes et des gants de protection pour éviter la sensibilisation
au produit. En cas de contact dermique ou avec les tissus oraux, essuyer
immédiatement avec un coton imbibé d'alcool et rincer a grande eau. Certains
monoméres peuvent traverser des gants médicaux et atteindre la peau. Dans
ce cas, les Gter rapidement et se laver les mains sous I'eau courante. En cas de
contact oculaire accidentel, rincer abondamment les yeux a I'eau et consulter
un médecin.

6. Eviter toute source d'ignition car ce produit est inflammable.

7. Suivre le mode d'emploi des fabricants de chaque matériau, instrument ou
équipement utilisé en association avec ce produit.

8. Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage que celui spécifié dans le
présent mode d’emploi.

9. Utiliser ce produit avant la date d’expiration indiquée sur I'emballage.
(Exemple & AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour de la date d'expiration)

10. Lusage de ce produit est strictement réservé aux professionnels dentaires.

MODE D’EMPLOI
1. Préparation

1-1. Sabler la zone de scellement de la restauration SHOFU BLOCK/DISK HC
al'alumine (50-100 um) sous une pression de 0,2-0,3 MPa. Nettoyer aux
ultrasons et sécher a I'air comprimé.
Ou bien mordancer la zone de scellement a I'acide fluorhydrique & 5 %
pendant 20 secs. Puis vaporiser de I'eau, nettoyer aux ultrasons et sécher
a l'air comprimé.
» Ne pas utiliser d'acide fluorhydrique en bouche.
> Suivre les instructions du fabricant du matériau CAD/CAM de

restauration.

1-2. Déposer 1 a 2 gouttes d’HC Primer dans un godet. Appliquer au pinceau
une seule couche uniforme de Primer sur toute la zone de scellement.
Sécher doucement a I'air comprimé jusqu'a ce que le produit ne bouge
plus lorsquon le disperse afin d’obtenir une fine couche uniforme, garante
d’'une tenue optimale de la restauration.

» Laisser le primer atteindre la température ambiante, s'il a été réfrigére,
pour éviter qu'il gicle de 'embout.

» Reboucher rapidement la bouteille car elle contient des agents volatils.

» Eviter de contaminer la surface adhésive de la restauration. En cas
de contamination salivaire ou sanguine, rincer a I'eau et nettoyer
soigneusement a I'aide d’un coton imbibé d'alcool. Sécher ensuite a I'air
comprimé et réappliquer le primer.

. Photopolymériser a la lampe. En cas de zone de scellement importante,
photopolymériser par segments.
> Types de lampes a polymériser et leurs spécifications.

‘A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT USAGE
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Type de lampe Halogene LED
Durée de polymérisation 20 secs. 10 secs.
Longueur d'onde 400-500 nm 440-490 nm
Puissance lumineuse =500 mW/em’ >1000 mW/cm®

> Les opérateurs doivent porter des lunettes de protection ou utiliser un
écran pour éviter une exposition directe & la source lumineuse.
2. Scellement de la restauration
Mettre en place la restauration sur le moignon ou dans la cavité en respectant

monomeren kunnen door de handschoenen de huid snel bereiken. Indien dit
materiaal in contact komt met de handschoenen deze onmiddellijk verwijderen
en de handen wassen met veel water. In geval van accidenteel contact met

de ogen, de ogen onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies
inwinnen.

6. Vermijd elke bron van ontsteking aangezien dit product is licht ontvlambaar is.

7.Volg de instructies voor gebruik van elk tandheelkundig materiaal, instrument
of apparatuur die wordt gebruikt in combinatie met dit product.

8. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan specifiek in deze
gebruiksaanwijzing beschreven.

9. Gebruik dit product binnen de vervaldatum vermeld op de verpakking.
(Bijvoorbeeld & JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de uiterste
gebruiksdatum)

10. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door tandheelkundige
professionals.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
1. Voorbehandeling van de restauratie

1-1. Zandstraal het verbindingsoppervlak van SHOFU BLOCK/DISK
HC restauraties met aluminiumoxide (50 - 100 pm) bij een druk van
0,2-0,3 MPa. Reinig ultrasoon en droog aan de lucht of ets het
hechtoppervlak met 5 % fluorwaterstofzuur gedurende 20 sec. Dan spray
water, reinig ultrasoon en droog aan de lucht.

» Vermijd het gebruik van fluorwaterstofzuur in de mond.

» Volg de instructies van de betreffende fabrikant van het CAD/CAM
restauratiemateriaal.

1-2. Dispenseer 1 - 2 druppels van de HC Primer in een schaaltje. Breng een
met een penseeltje een enkele uniforme laag Primer aan over het gehele
te hechten oppervlak. Droog daarna het gehele oppervlak voorzichtig
met lucht totdat het niet meer beweegt, terwijl men probeert om het dun
en gelijkmatig te spreiden om een optimale plaatsing van de restauratie
te waarborgen.

» Laat voor gebruik de primer op kamertemperatuur komen wanneer het
wordt gekoeld om te voorkomen dat de primer uit tip van de fles “spuwt”.

» Plaats direct na elk gebruik de dop op de fles, want de inhoud bevat
vluchtige stoffen.

» Vermijd contaminatie van het te hechten opperviak van de restauratie.
Spoelen in geval van contaminatie met speeksel of bloed met water en
het reinig het oppervlak grondig met een met alcohol bevochtigd watje.
Droog het en appliceer het materiaal opnieuw.

1-3. Polymeriseer met een polymerisatielamp. Doe dit bij een groot opperviak
in segmenten.

» Specificaties van polymerisatielampen die kunnen worden gebruikt
voor dit materiaal en de standaard hardingstijd zijn als volgt:

Polymerisatie-lamp Halogeen LED

Duur polymerisatie 20 sec. 10 sec.
Golflengte 400-500 nm 440-490 nm
Lichtintensiteit =500 mW/cm’ > 1,000 mW/em’

> Gebruikers moeten een beschermende bril of -schild gebruiken om
directe blootstelling aan de polymerisatielamp te vermijden.
2. Plaatsing van de restauratie
Plaats de restauratie volgens de instructies voor het gebruik van de specifieke
harscement (bijv. ResiCem). Polymeriseer dan met licht, elk opperviak
gedurende de voorgeschreven tijd.
» Gebruik een composietcementsysteem met een primer voor natuurlijke
elementen.
» Bescherm de ogen van de patiént tegen het licht van de polymerisatielamp met
geschikte beschermingsmiddelen.

SAMENSTELLING
UDMA, MMA, Aceton, polymerisatie-initiator en andere.

OPSLAG
Bewaren in de koelkast (1-10 °C). Vermijd hoge luchtvochtigheid en houd het uit
zonlicht en enige ontstekingsbron.

‘LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR
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Primer para restauraciones hibridas de ceramica CAD/CAM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

HC Primer es un solo acondicionador desarrollado para tratar la superficie de
union del composite con relleno de ceramica CAD/CAM, para asegurar una unién
fuerte a los mufiones cuando se cementa con cemento de resina adhesivo. Se
recomienda usar junto con el sistema de cemento de resina, incluyendo un primer
de autograbado para mejores resultados.

INDICACIONES DE USO
Acondicionamiento (Priming) de las restauraciones hibridas de ceramica CAD/

CONTRAINDICACIONES
Acondicionamiento (Priming) de las restauraciones completas de ceramica CAD/

PRECAUCIONES Y AVISOS

1. No usar este producto en pacientes con alergias conocidas a este material,
monoémero de metacrilato y/o acetona.

2. Los operadores con alergias a este material y/o monémero de metacrilato
deben tener cuidado al usar este producto.

3. En caso de cualquier inflamacion u otras reacciones alérgicas en el paciente u
operador, parar inmediatamente de usarlo y buscar ayuda médica.

4. Evitar inhalar el vapor. Si la inhalacién causa sintomas severos, incluido dolor

de cabeza, vértigo, nauseas o dificultad respiratoria, buscar atencion médica

inmediatamente.

. Usar guantes de plastico y gafas para evitar sensibilizacion a este producto.
En caso de contacto accidental con los tejidos orales blandos o la piel,
limpiar inmediatamente con una bolita de algodén humedecida con alcohol,

y enjuagar con gran cantidad de agua. Los guantes médicos (dentales)
proporcionan algo de proteccion contra el contacto directo con este material;
sin embargo algunos monémeros pueden penetrar a través de los guantes muy
rapidamente hasta alcanzar la piel. Si este material entrara en contacto con
los guantes, quitérselos inmediatamente y lavar las manos con gran cantidad
de agua. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar los ojos con gran
cantidad de agua y buscar ayuda médica.
6. Evitar cualquier fuente de calor ya que este producto es inflamable.
7. Seguir las instrucciones de uso de cada material dental, instrumento o
equipamiento usado junto a este producto.
8. No usar este producto para cualquier otro propésito que no esté especificado
en esta instrucciones de uso.
9. Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
(Ejemplo & AAAA-MM-DD — Afio-Mes-Dia de la fecha de caducidad)
10. Este producto esta fabricado para ser usado solo por profesionales dentales.

INSTRUCCIONES DE USO

o

le mode d’emploi du ciment résine utilisé (ResiCem par ex.). Phc iser

chaque surface pendant la durée prescrite.

> Utiliser un ciment résine doté d'un primer pour dent naturelle.

> Protéger les yeux du patient de la source lumineuse de la lampe & I'aide de
lunettes appropriées

COMPOSITION
UDMA, MMA, Acétone, Initiateur de polymérisation et autres

STOCKAGE
Conserver au réfrigérateur (1-10 °C). Eviter un surcroit d’humidité et la lumiére
solaire directe. Tenir éloigné de toute source d'ignition.
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Primer voor CAD/CAM hybride keramische restauraties

PRODUCTOMSCHRIJVING

HC Primer is een ééncomponent primer, ontwikkeld om het hechting opperviak van
CAD/CAM keramisch vulmiddel bevattend composiet te behandelen om een sterke
hechting te verkrijgen aan pijlers bij het plaatsen met een adhesief harscement.
Het wordt aanbevolen voor gebruik in combinatie met een harscementsysteem
met zelfetsende primer voor betere resultaten.

INDICATIES
Priming van CAD/CAM hybride keramische restauraties

CONTRAINDICATIES
Priming van CAD/CAM volledig keramische restauraties

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN
1. Gebruik dit product niet bij patiénten met een bekende allergie voor dit
materiaal, metacrylaat monomeer en/of aceton.

. Gebruikers met een bekende allergie voor dit materiaal en/of metacrylaat
monomeer dienen voorzichtig te zijn tijdens het gebruik van dit product.

. In geval van een ontsteking of andere allergische reacties bij zowel patiént

als gebruiker moet men onmiddellijk stoppen met het gebruik en een arts

raadplegen.

Vermijd het inademen van dampen. Als het inademen ernstige

symptomen veroorzaakt zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en

ademhalingsmoeilijkheden, moet onmiddellijk een arts raadplegen.

. Gebruik beschermende plastic handschoenen en een bril om sensibilisatie te
voorkomen voor dit product. In geval van accidenteel contact met orale zachte
weefsels of de huid, dep deze direct met een met alcohol bevochtigd watje
en spoel met veel water. Medische (tandheelkundige) handschoenen bieden
enige bescherming tegen direct contact met dit materiaal, maar sommige

LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK
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1. Pre-tratamiento de la restauracion
1-1. Arenar la superficie de union de las restauraciones SHOFU BLOCK/DISK

HC con arena de alimina (50-100 um) a una presion de 0,2-0,3 MPa.

Limpiar con cubeta de ultrasonidos y secar con aire.

O grabar la superficie de union con acido fluorhidrico al 5% durante 20

segundos. Luego, espray con agua, cubeta de ultrasonidos y secar con

aire.

> Evitar usar el &cido fluorhidrico en la boca.

> Seguwr las instrucciones del fabricante de las restauraciones CAD/
CAM

1-2. Dlspensar 1-2 gotas de HC Primer en un pocito. Aplicar con un cepillo
una capa Unica y uniforme de Primer sobre toda la superficie que se va a
unir. Luego, secar con suavidad la superficie del material hasta que ya no
se mueva, intentando esparcirlo finamente y asegurar un ajuste optimo
de la restauracion.

» Dejar que el primer alcance la temperatura ambiente antes de usarlo
cuando viene de la nevera, para evitar vertido del Primer por la punta.

> Cerrar firmemente el tapon de la botella inmediatamente después de
cada uso ya que contiene agentes volatiles.

» Evitar contaminacion de la superficie de adhesion de la restauracion.
En caso de contaminacion con saliva o sangre, enjuagar con agua
y limpiar completamente la superficie con una bolita de alcohol
humedecida con alcohol. Luego, secar y volver a aplicar el material.

1-3. Fotopolimerizar con una unidad dental de fotopolimerizacion. Si el area
de adhesion es grande fotopolimerizar por segmentos.

» Las especificaciones de unidades de lamparas de fotopolimerizar que
pueden usarse con este material y sus tiempos estandar de curado
0N COMo vemos a continuacion.

Unidad de

fotopolimerizacion Hal6gena LED
Tiempo de

fotopolimerizacion 20 segundos 10 segundos
Longitud de onda 400-500 nm 440-490 nm
Intensidad de luz 2500 mW/cm’ > 1,000 mW/em’

» Los operadores deben usar gafas o pantalla protectoras para evitar la
exposicion directa de la luz de polimerizacion.
2. Colocacién de la restauracion
Colocar la restauracion en el mufién o la cavidad segln las instrucciones de
uso del cemento de resina especifico (e]. ResiCem). Luego, fotopolimerizar
cada superficie durante el tiempo prescrito.
» Usar un sistema de cemento de resina con un primer para dientes naturales.
> Proteger los ojos del paciente de la luz de polimerizacion con una gafa apropia-
da.

C€ois

UDMA, MMA, Acetona, iniciador de la polimerizacion y otros

ALMACENAJE
Guardar en la nevera (1-10 °C). Evitar humedad alta y mantener alejado de la luz
solar directa y de cualquier fuente de calor.

it | LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Primer per restauri CAD/CAM in ceramica ibrida

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HC Primer & un primer monocomponente per il trattamento delle superfici
d'adesione delle ceramiche ibride CAD/CAM, che, in combinazione con cementi
compositi adesivi, assicura un'adesione stabile al dente. Per ottenere risultati
migliori, si consiglia di utilizzarlo insieme a sistemi di cemento composito con
primer automordenzante.

INDICAZIONI
Priming di restauri CAD/CAM in ceramica ibrida

CONTROINDICAZIONI
Priming di restauri CAD/CAM in ceramica integrale

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1.Non usare il prodotto in pazienti con allergie accertate a questo materiale, al
monomero di metacrilato e/o all'acetone.

2. Gli operatori allergici a questo materiale e/o al monomero di metacrilato
devono maneggiare con cautela questo prodotto.

3. In caso di comparsa di infiammazioni o di altre reazioni allergiche nel paziente
o nell'operatore, sospendere immediatamente I'uso del prodotto e consultare
un medico.

4. Non inalare i vapori. Se I'inalazione accidentale provoca sintomi gravi,
come mal di testa, vertigini, nausea o difficolta respiratorie, consultare
immediatamente un medico.

5. Usare guanti ed occhiali di protezione per evitare la sensibilizzazione a questo
prodotto. In caso di contatto accidentale con i tessuti molli del cavo orale o
con la pelle, tamponare immediatamente con del cotone imbevuto d'alcool e
sciacquare abbondantemente con acqua. Gli appositi guanti usati nel settore
dentale forniscono una certa protezione dal contatto diretto con questo
materiale; tuttavia alcuni monomeri possono penetrare molto velocemente
attraverso i guanti e raggiungere la pelle. Se il materiale dovesse venire a
contatto con i guanti, rimuoverli immediatamente e lavare bene le mani con
acqua. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare subito con
molta acqua e consultare un medico.

6. Il prodotto € facilmente infiammabile: tenere lontano da fonti d'innesco.

7. Attenersi alle istruzioni d’uso di ogni materiale dentale, strumento o
attrezzatura usati insieme a questo prodotto.

8. Usare il prodotto esclusivamente per le indicazioni riportate nelle presenti
istruzioni d'uso.

9. Usare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
(Esempio & AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

10. Il prodotto € indicato solo per uso odontoiatrico.

ISTRUZIONI D’'USO
1. Pretrattamento del restauro
1-1. Sabbiare la superficie d'adesione del restauro in SHOFU BLOCK/DISK
HC con ossido di alluminio (50-100 um) ad una pressione di 0,2-0,3 MPa.
Pulire con ultrasuoni ed asciugare con aria.
In alternativa mordenzare la superficie d’adesione con acido fluoridrico
al 5 % per 20 sec. Poi pulire con getto d’acqua e ultrasuoni ed asciugare
con aria.
» Non usare acido fluoridrico nel cavo orale.
> Attenersi alle istruzioni d’uso del produttore del materiale CAD/CAM.
1-2. Mettere 1-2 gocce di HC Primer in una vaschetta. Applicare con un
pennello un solo strato uniforme di primer su tutta la superficie d'adesione.
Quindi asciugare delicatamente il materiale con getto d'aria e stenderlo
in modo sottile ed uniforme, per assicurare un perfetto adattamento del
restauro.
> Lavorare il primer conservato in frigorifero solo quando ha raggiunto la
temperatura ambiente, per evitare spruzzi di materiale dal flacone.
> Richiudere bene il flacone subito dopo 'uso poiché il materiale
contiene componenti volatili.
> Evitare la contaminazione della superficie d'adesione del restauro. In
caso di contaminazione con saliva o sangue, sciacquare con acqua
e pulire accuratamente la superficie con cotone imbevuto di alcool.
Asciugare e applicare di nuovo il materiale.
1-3. Fotopolimerizzare con una lampada di polimerizzazione dentale.
Fotopolimerizzare per segmenti le aree d’adesione pil estese.
» Qui di seguito sono elencate le lampade di polimerizzazione indicate
per questo materiale e i tempi standard di polimerizzazione:

Lampada di polimerizzazione Alogena LED
Tempo di polimerizzazione 20 sec. 10 sec.
Lunghezza d'onda 400-500 nm 440-490 nm
Intensita luminosa =500 mW/em” | = 1.000 mW/em’

» Loperatore deve usare occhiali 0 uno schermo protettivo per evitare
I'esposizione diretta alla luce della lampada di polimerizzazione.
2. Cementazione del restauro
Cementare il restauro sul moncone o nella cavita attenendosi alle istruzioni
d'uso del cemento composito utilizzato (per es. ResiCem). Poi polimerizzare
ogni superficie per il tempo previsto.
> Usare un sistema di cemento composito con un primer per denti naturali.
> Proteggere gli occhi del paziente dalla luce della lampada di polimerizzazione.

COMPOSIZIONE
UDMA, MMA, acetone, attivatore di polimerizzazione e altro.
CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero (1-10 °C). Evitare I'esposizione a forte umidita dell'aria,
tenere lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di innesco.
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Mpavimep ans pectaBpauunin CAD/CAM u3 rubpuaHon
KepaMuKu

ONWUCAHWE NPOAYKTA

HC Primer npeactaBnsieT co6oi 0AHOKOMNOHEHTHBIi NpaiiMep Ans 06paboTku
noBepxHocTy cuennerus komnoauta CAD/CAM ¢ kepaMUYecKkM HanonHuTENem
¢ uenbio obecneyeHns npoyHoro GoHautHra k abatMeHTam npu ukcayum
a/re3nBHbIM KOMNO3UTHBIM LEMEHTOM. [N NOny4YeHus nyuLmMx pesynsraTos
Habop pekoMeHyeTCs NCNoNb30BaTh COBMECTHO C KOMMO3UTHBLIMM LieMEHTaMy,
BKIIK04as CaMONPOTPABNMBAIOLLYIO FPYHTOBKY.

NOKA3AHUSA K MPUMEHEHUIO
TpyHTOBaHMe pectaspaumit CAD/CAM u3 rubpuaHoi kepammuku

NPOTUBONOKA3AHUA
TpyHTOBaHME LieMbHC ueckux pectaspauuit CAD/CAM

NPEAYNPEXAEHWA U MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTU

1. He ucnonb3yitte AaHHbI NPOAYKT Y NALMEHTOB C M3BECTHON anneprieil Ha
9TOT MaTepuan, MoOHOMep MeTakpunata u/unu ayeToH.

2. Bpayam ¢ M3BeCTHOIN anneprueil Ha 3TOT MaTepuan u/mnu MoHomep
MeTaKpunara cnepyet 0CTOpOXHO 06paLaThesi C AaHHbIM NPOAYKTOM.

3. Mpv BO3HMKHOBEHMY NioGOro BOCNANEHUs Uk annepruyeckinx peakLuin y
nauweHTa Ui Bpaya HeMeAneHHo NpekpaTuTe NpUMeHeHe 1 0GpaTuTech 3a
MEZIMLIMHCKOI NOMOLLbI0.

4. He Babixaiite napbl. Ecnv BAbIXaHue BbI3biBaeT CEPbE3HbIE NPO6NEMbI,
TaKve Kak ronosHas 6onb, ronoBOKpyXeHue, TOWHOTA UMK 3aTPYAHEHNS C
[AbIXaHNeM, HeMe/INeHHo 0BpaTuTech k Bpayy.

5. McnonbayiiTe 3aluTHbIE NNACTUKOBbIE NEPYATKM 1 04K BO M3bexaHne
CeHeubunu3aLn K saHHoMy npoaykTy. Mpy cnyyaitHOM KOHTaKTe ¢ MSrkUMi
TKAHAMM MONOCTY PTa UNK KOXeN HEMeANEHHO NPOTPUTE BATHBIM TaMMOHOM,
CMOYEHHBIM B CTUPTE, ¥ NPOMOViTE GONbLUMM KONMYECTBOM BoAbl. MeauLmHCkue
(cTomMaTonorM4eckue) nepyaTkv 0becreumBaloT HeKOTOPYIO 3aLLUTY OT MPSIMOTO
KOHTaKTa C 3TVM MaTepu1anom; 0fHaKo HEKOTOPbIE MOHOMEPbI MOTYT O4eHb
6GbICTPO NPOHUKATL CKBO3b NEPHaTKM Ha Koxy. [1pu KoHTaKTe MaTepuana ¢
nepyaTkamMu HEMEANEHHO CHUMUTE WX M MPOMONTE PYKi GOMbLLMM KONMYECTBOM
Bofbl. pu CnyyaitHoM nonagaxy B rMa3a HeMeznNeHHO NPOMOViTe rnasa
GOmbLUNM KONUYECTBOM BOfIbI M OGPATUTECH K Bpauy.

6. YnanuTe Bce NCTOYHMKY BOCTINAMEHEHNS, TaK Kak MPOJYKT OTHeonaceH.

7. CobniofaitTe MHCTPYKLMM NO NPUMEHEHMUIO K KaXXAOMY CTOMATONOTMYECKOMY
MaTepuany, MHCTPYMEHTY Uni NpUGOpY, UCONb3yeMOMY C 3TUM NPOAYKTOM.

8. He ucnonb3yiTe AaHHbIit NPOAYKT ANS KaKMX-NMBO MHbIX Lenei, He
YKa3aHHbIX B JaHHOM HHCTPYKLMM.

9. VicnonbayiiTe 3TOT NPOAYKT [0 MCTEYEHUS CPOKA FOAHOCTH, YKa3aHHOrO Ha
yNaKoBKe 1 KOHTElHepe.

(Mpumep & ITT-MM-[[] — rog-Mecsij-Aata OKOHYaHUs CPoka rOAHOCTH)
10. [laHHbI NPOAYKT NpeHa3HayeH TONbKO AN NpodecCuoHanbHoro
CTOMATONMOrMYECKOro NPUMEHEHNUS.

YKA3AHUA NO NPUMEHEHUWIO
1. MpeaBaputenbHas 06paboTka pecTaBpaLii
1-1. BbINOMHWUTE NECKOCTPYiiHYI0 06paBOoTKy MOBEPXHOCTM CLENMeHus
pectaspauuit SHOFU BLOCK/DISK HC nopolukom okcuaa anoMuHus
(50-100 mukpoH) noa aaenetuem 0,2-0,3 MMa. Ounctute ynbTpassykom
M POCYLUIMTE BO3YXOM.
B kauecTBe anbTepHaTMBbI NIPOTPaBUTE NOBEPXHOCTb CLiENNeHus 5 %

BHUMATENBHO NPOYECTb NEPE[ NPUMEHEHWEM




pacTBOPOM NNaBMKOBOW KNCNOThI B TeyeHne 20 c. 3aTem npomoiiTe

CTPY&éit BOABI, 04UCTUTE YNLTPA3BYKOM U NPOCYLUNTE BO3AYXOM.

> He ncnonbayiTe nnasukoByio KUCNOTY B NONOCTH pTa.

» Cobniogaitte MHCTPyKLMIO Npon3BoauTens pectaspaun CAD/CAM.

1-2. OtmepbTe 1-2 kannu npaitmepa HC Primer B yaluky. Kuctoukoit
HaHecwTe npaliMep 0HUM PaBHOMEPHbIM CII0EM Ha BCIO NOBEPXHOCTL
cLennenus. 3aTem akkypaTHO NpoCYLIMTE NOBEPXHOCTL MaTepuana
BO3/1yXOM, N1OKA HE UCYE3HET NOABUXHOCTb, CTAPasCh pacnpenenuTb
MaTepuan TOHKIM 1 PaBHOMEPHbIM CNOeM, YToBbl A0GUTbCS
ONTUManbHO NOCaKM pecTaBpalyi.
> Ecnu npaiimep 6bin oxnaxaeH, AaiTe emy nporpeTbes 40 KOMHATHO

TemnepaTypbl Nepes UCNONb30BaHUEM, YTObLI n36exaTb BbIGPOCOB
npaiiMepa 13 HakoHeYHMKa.

» Cpa3y nocne kax/aoro NpUMeHeHs NNOTHO 3aKpblBaiiTe (nakoH
KPBILLIKO#, TaK kak OH COAEPXWT NETy4ue BelecTea.

» He ponyckaiite 3arp: p TH CL pecTtaspaLui.
B cnyyae 3arpsiaHeHust CIIOHOM N KPOBbLIO NPOMOATE BOAOI 1
TWaTeNbHO NPOTPUTE NOBEPXHOCTH BATHBIM LIAPUKOM, CMOYEHHBIM
B CTUpTE. 3aTeM NPOCYLLUTE NOBEPXHOCTL 1 3aHOBO HAHeCUTe
matepuan.

1-3. BbInonHuTe CBETOOTBEPXAEHNUE CTOMATONOMMYECKUM
¢doTononumepusatopom. Ecnu noepxHocTb cuennenns bonbLuas,
npoBoAuTe hOTONONMMEPU3ALNIO CErMEHTaMM.
> Hwxe npuBefeHbl XxapakTepucTUki hoTononumMepu3aTopos, KOTopble

MOXHO MCNIONb30BaTh C AaHHBIM MaTePUAnoM, i UX CTaHAapTHoe
BpeMs NoNMMepU3aLmuy.

dotononumepusatop [anoreHoBbli CBeToanoaHbIit
Bpems nonumepusaumuu 20¢ 10¢c
[nuHa BomHbI 400-500 Hm 440-490 Hm
MouyHocTb =500 mB/cm’ = 1000 mBt/cm’

> Bpauy HeoBX0AUMO HaAeBaTb 3aLLUTHbIE 04KI UM SKPAHUPYIOLLUiA
LMTOK BO M3BeXaHme NPpsiMOro BO3AEHCTBIUS NONMMEPU3ALIMOHHOTO
cBera.
2. Pa3mellgHue pecTaBpaLim
YCTaHOBHTE PECTaBPaLivio Ha aGaTMEHT UMM MONOCTb COTMACHO MHCTPYKLUK
110 NPUMEHEHMI0 KOMNO3UTHOTO LiemMeHTa (Hanp., ResiCem). 3atem
(hoTONONNMEPH3YiiTe KaX[YI0 NOBEPXHOCTL MONOKEHHOE BPEMS.
» VcnonbayiiTe cucTemy KOMMO3UTHOTO LIEMEHTUPOBAHUS C NpaliMepoM Anst
€CTECTBEHHbIX 3y60B.
> 3alyTuTe creumanbHbIMY O4KaMy rnasa naLuenTa oT caeTa oTononuMepy-
3atopa.
COCTAB
UDMA, MMA, aLieToH, MHMu1aTop Non1mMepu3aLi 1 Apyrue KOMNOHEHTbI

XPAHEHUE
XpaHuTb B xonoaunsHuke (1-10 °C). He aonyckaTb BbICOKOM BNAXHOCTH U
6Gepeyb OT NPSIMOTO CONHEYHOTO CBETA U MHGbIX NCTOYHUKOB BOCNNAMEHEHWS.

[ pl) [NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC PRZED UZYCIEM
Primer do uzupetnien protetycznych z ceramiki
hybrydowej CAD/CAM

OPIS PRODUKTU

HC Primer jest jednosktadnikowym primerem, opracowanym do traktowania
powierzchni wigzania kompozytu CAD/CAM zawierajacego wypetniacz ceramiczny
w celu zapewnienia mocnego wigzania do zebow filarowych podczas cementowania
adhezyjnym cementem na bazie zywicy. Jest zalecany do stosowania w potaczeniu
z systemem cementu na bazie zywicy, w tym samowytrawiajacym primerem, w celu
uzyskania lepszych rezultatow.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Primer do uzupetnien protetycznych z ceramiki hybrydowej CAD/CAM

PRZECIWWSKAZANIA
Primer do petnoceramicznych uzupetnier protetycznych CAD/CAM

SRODKI OSTROZNOSCI | OSTRZEZENIA

1. Nie stosowac tego produktu u pacjentow ze stwierdzonymi alergiami na ten
materiat, monomer metakrylowy i (lub) aceton.

2. Uzytkownicy ze stwierdzonymi alergiami na ten materiat i (lub) monomer
metakrylowy powinni zachowa¢ ostrozno$¢ podczas stosowania tego
produktu.

3. W przypadku wystapienia stanu zapalnego lub innych reakcji alergicznych
u pacjenta lub uzytkownika nalezy niezwlocznie przerwaé stosowanie i
zasiegnac porady lekarza.

4. Unika¢ wdychania oparéw. Jesli wdychanie spowoduje powazne objawy,

w tym bol gtowy, zwroty gtowy, nudnosci lub trudno$ci z oddychaniem, nalezy
natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.

5. Nalezy stosowa¢ plastikowe rekawice ochronne i okulary w celu unikniecia
uczulenia na ten produkt. W przypadku nieumysinego kontaktu z tkankami
migkkimi w jamie ustnej lub skorg nalezy niezwlocznie zetrze¢ bawetnianym
wacikiem nasaczonym alkoholem i przemy¢ duzg iloscia wody. Rekawiczki
medyczne (stomatologiczne) zapewniaja pewien stopien ochrony przeciwko
bezposredniemu kontaktowi z materiatem, jednak niektére monomery mogq
bardzo szybko przenikac przez rekawiczki do skory. W przypadku styczno$ci
materiatu z rekawicami nalezy niezwtocznie je zdja¢ i umy¢ rece duza iloscia
wody. W przypadku nieumysinego kontaktu z oczami przemy¢ je natychmiast
duza ilo$cia wody i zasiegnaé porady lekarza.

Unika¢ zrodet zaptonu, poniewaz produkt jest tatwopalny.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji uzycia wszystkich materiatow
stomatologicznych, instrumentéw lub sprzetéw, ktére sa stosowane razem
Z ninigjszym produktem.

8. Nie stosowac tego produktu do celéw innych niz wyraznie podane w niniejszej

instrukcji uzycia.

9. Produkt ten nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu wazno$ci podanego na
opakowania.

(Przyktad & RRRR-MM-DD — Rok-Miesigc-Dzier terminu waznosci)
10. Niniejszy produkt jest przeznaczony do stosowania wytacznie przez lekarzy
stomatologow.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Wstepna obrobka uzupetnienia protetycznego
1-1. Powierzchnig wigzania uzupetnien protetycznych SHOFU BLOCK/
DISK HC nalezy piaskowac tienkiem glinu (50-100 pm) przy ci$nieniu
0,2-0,3 MPa. Oczyscic ultradzwigkowo i wysuszyé powietrzem.
Lub wytrawia¢ powierzchnie wiazania 5 % kwasem fluorowodorowym
przez 20 sekund. Nastepnie przeptukac strumieniem wody, oczysci¢
ultradzwiekowo i wysuszy¢ powietrzem.
» Unika¢ stosowania kwasu fluorowodorowego w jamie ustne;.
» Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta instrukcji
odpowiedniego materiatu do uzupetnien protetycznych CAD/CAM.
1-2. Odmierzy¢ 1-2 krople produktu HC Primer na naczynie. Pedzelkiem
nanie$¢ pojedyncza, rownomierna warstwe primera na cata powierzchnie
przeznaczong do zwigzania. Nastepnie delikatnie wysuszy¢ powietrzem
powierzchnig materiatu, az nie bedzie sig poruszat, jednocze$nie
probujac rozmiesci¢ go cienko i ré iernie, aby zapewni¢ optymalne
dopasowanie do uzupetnienia protetycznego.

> W przypadku przechowywania w lodoéwce nalezy odczeka¢, az
primer osiggnie temperature pokojowa przed uzyciem, aby uniknaé
nadmiernego wyrzutu primera z koAcowki.

» Niezwtocznie po kazdym uzyciu szczelnie zamykaé butelke, poniewaz
zawiera ona $rodki lotne.

» Unika¢ zanieczyszczenia wigzanej powierzchni uzupetnienia
protetycznego. W przypadku zanieczyszczenia $ling lub krwig nalezy
przepluka¢ woda i doktadnie oczysci¢ powierzchnig bawetnianym
wacikiem nasaczonym alkoholem. Nastepnie osuszy¢ i nanies¢
ponownie material.

. Polimeryzowa¢ stomatologiczng lampa polimeryzacyjna. Jesli obszar

W|azan|a jest duzy, nalezy polimeryzowa¢ odcinkami.

> Dane techniczne lamp polimeryzacyjnych, ktére mozna stosowaé
do tego materiatu, oraz ich standardowe czasy polimeryzacji sg

~No

&

nastepujace.

Lampa

polimeryzacyjna Halogen LED

Czas polimeryzacji 20 sek. 10 sek.
Dlugosé fali 400-500 nm 440-490 nm
Natezenie $wiatta =500 mW/cm® = 1000 mWicm®

» Uzytkownicy musza stosowac okulary ochronne lub ostone przed
$wiattem w celu unikniecia bezpo$redniego narazenia na swiatto
polimeryzacyjne.

2. Umieszczenie uzupetnienia protetycznego
Umiesci¢ uzupetnienie protetyczne na zebie filarowym lub w ubytku zgodnie
z instrukcjami uzycia odpowiedniego cementu na bazie zywicy (np. ResiCem).
Nastepnie polimeryzowa¢ wszystkie powierzchnie $wiattem przez zalecony
czas.
» Stosowac system cementu na bazie zywicy z primerem do zgbéw naturalnych.
» Chroni¢ oczy pacjenta przed $wiatlem polimeryzacyjnym za pomoca odpowied-
niej ochrony oczu.

SKLAD

UDMA, MMA, aceton, inicjator polimeryzacji i inne

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac¢ w lodéwce (1-10 °C). Unika¢ wysokiej wilgotno$ci i chroni¢ przed
bezpo$rednim nastonecznieniem i zrodtami zaptonu.
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Primer pentru restaurari CAD/CAM din ceramica hibrida

DESCRIEREA PRODUSULUI
HC Primer este un primer cu o singura componenta, elaborat pentru a trata
suprafata de adeziune a compozitului CAD/CAM cu continut de material de
umplutura ceramic, pentru a asigura o adeziune puternicé la stalpi in timpul fixarii cu
ciment rasinic adeziv. Se recomanda s fie utilizat impreund cu un sistem de ciment
rasinic care include un primer autogravant pentru rezultate mai bune.
INDICATII DE UTILIZARE
Tratarea cu primer a restaurarilor CAD/CAM din ceramicé hibrida
CONTRAINDICATII
Tratarea cu primer a restaurarilor CAD/CAM din ceramica integrala
PRECAUTII §I AVERTIZARI
1. Nu utilizati acest produs la pacienti cu alergii cunoscute la acest material, la
monomerul de metacrilat si/sau la acetona.
2. Operatorii cu alergii cunoscute la acest material si/sau la monomerul de
metacrilat trebuie sé fie precauti in timp ce utilizeaza acest produs.

A SE CITI CU ATENTIE INAINTE DE UTILIZARE

3. Daca pacientul sau utilizatorul prezinta orice semne de inflamatie sau alte
reactil alergice, renuntati imediat la utilizarea produsului si solicitati asistenta
medicald.

. Evitati inhalarea vaporilor. Dac inhalarea cauzeaza simptome severe, inclusiv
durere de cap, ameteald, greatd sau dificultate de respiratie, solicitati imediat
asistentd medicala.

. Utilizati manusi si ochelari de protectie din plastic pentru a evita sensibilizarea
la acest produs. In caz de contact accidental cu tesuturile orale moi sau cu
pielea, stergeti imediat cu un tampon de vata imbibat in alcool si clatiti cu apa
din abundenta. Manusile medicale (stomatologice) ofera o oarecare protectie
faté de contactul direct cu acest material; totusi, unii monomeri pot patrunde
foarte rapid prin manusi, ajungénd la piele. Dacé acest material vine in contact
cu ménusile, indepértati-le imediat si spalati-va pe méini cu apa din abundenta.
In cazul contactului accidental cu ochii, spalati-va imediat ochii cu apa din
abundenta si solicitati asistenta medicala.

. Evitati orice sursa de aprindere, intrucat acest produs este inflamabil.

. Respectati instructiunile de utilizare aferente fiecarui material, instrument sau
echipament stomatologic utilizat impreuna cu acest produs.

8. Nu utilizati acest produs in alte scopuri decét cele mentionate in mod specific
in aceste instructiuni de utilizare.
9. Utilizati acest produs inainte de data de expirare indicata pe ambalaj.

(Exemplu @ AAAA-LL-ZZ — Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)

10. Acest produs este destinat utilizarii numai de cétre specialisti in domeniul

stomatologiei.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1. Pretratarea restaurarii

1-1. Sablati suprafata de adeziune a restaurarilor SHOFU BLOCK/DISK HC

cu nisip cu oxid de aluminiu (50-100 pm) la o presiune de 0,2-0,3 MPa.

Curatati cu ajutorul ultrasunetelor si uscati cu aer.

Sau gravati suprafata de adeziune cu acid fluorhidric 5 % timp de 20 sec.

Apoi aplicati jetul de apd, curatati cu ultrasunete si uscati cu aer.

> Evitati utilizarea acidului fluorhidric in cavitatea bucala.

» Respectati instructiunile producatorului materialului de restaurare
CAD/CAM respectiv.

1-2. Distribuiti 1-2 picaturi de HC Primer intr-un vas. Aplicati un singur strat
uniform de Primer pe toaté suprafata de adeziune, cu ajutorul unei perii.
Apoi uscati suprafata materialului cu un jet usor de aer pana cand nu se
mai miscd, in timp ce incercati sa distribuiti materialul in strat subtire si
uniform pentru a asigura adaptarea optima a restaurarii.

» Lasati primer-ul sa atinga temperatura camerei inainte de a-| utiliza,
atunci cand este pastrat in frigider, pentru a evita improscarea cu
Primer din varful picuratorului.

» Strangeti capacul sticlei imediat dupé fiecare utilizare, deoarece
contine agenti volatili.
vatatl contaminarea suprafetel aderente a restaurari. In cazul
contaminarii cu saliva sau sange clatiti cu apa i curatati temeinic
suprafata cu un tampon de vata inmuiat in alcool. Apoi uscat\ si
aplicati materialul din nou.

X Fotopollmenzatl utilizénd un dispozitiv de fotopolimerizare stomatologic.
In cazul in care zona aderenta este extinsd, fotopolimerizati in segmente.
» Specificatiile dispozitivelor de fotopohmenzare care pot i utilizate

pentru acest material si duratele lor standard de polimerizare sunt
dupa cum urmeaza.
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Dispozitivul de

fotopolimerizare Halogen LED
Durata de

fotopolimerizare 20 sec. 10 sec.
Lungimea de unda 400-500 nm 440-490 nm
Intensitatea luminii =500 mW/cm® > 1,000 mW/em’

» Operatorii trebuie sa utilizeze ochelari de protectie sau un scut
mpotriva luminii pentru a evita expunerea directa la lampa de
polimerizare.

2. Aplicarea restaurarii
Aplicati restaurarea pe stalp sau in cavitate urmand instructiunile de utilizare
ale cimentului rasinic respectiv (de ex. ResiCem). Apoi fotopolimerizati fiecare
suprafata respectand durata prescrisa.
> Utilizati un sistem de ciment rasinic cu un primer pentru dintii naturali.
> Protejati ochii pacientilor de lumina de polimerizare cu ajutorul unor ochelari
adecvati.

COMPOZITIE
UDMA, MMA, acetond, initiator de polimerizare si altele
DEPOZITARE

Depozitati in frigider (1-10 °C). Evitati umiditatea ridicata si feriti de lumina solara
directa si de orice sursa de aprindere.
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Primer for CAD/CAM-framstéllda tandersattningar av
hybridkeram

PRODUKTBESKRIVNING

HC Primer &r en enkomponent-primer som &r utvecklad for behandling av
bindningsytan pa CAD/CAM kompositer med keramisk filler, for att sakerstélla
en stark bindning till pelare vid cementering med adhesivt resincement. Den
rekommenderas att anvandas i kombination med resincementsystem, inklusive
sjélvetsande primer for basta resultat.

AVSEDD ANVANDNING
Priming av CAD/CAM-framstallda tanderséttningar av hybridkeram

KONTRAINDIKATIONER
Priming av CAD/CAM-framstéllda tanderséattningar av helkeram

FORSIKTIGHETSATGARDER OCH VARNINGAR
1. Denna produkt far inte anvandas pa patienter med kénda allergier mot detta
material, mot metakrylatmonomer eller mot aceton.

2. Anvéndare med kéand allergi mot det har materialet eller mot
metakrylatmonomer ska iaktta forsiktighet vid anvandning av produkten.
3.1fall av eventuell inflammatorisk eller annan allergisk reaktion hos patienten

eller anvandaren, upphdr omedelbart med anvandningen och kontakta lakare.
4. Undvik att andas in anga. Sok omedelbart lakare ifall inandning orsakar
allvarliga symtom som omfattar huvudvark, yrsel, illamaende eller
andningssvarigheter.
5. Anvand skyddshandskar av plast och skyddsglasdgon for att undvika
sensibilisering for den har produkten. | héndelse av kontakt med oral
mjukvavnad eller hud, badda omedelbart med en bomullspellet fuktad med
alkohol, och skdlj med rikligt med vatten. Medicinska (dental) handskar ger
ett visst skydd mot direkt kontakt med detta material, vissa monomerer kan
dock penetrera mycket snabbt genom handskarna och na huden. Om det har
materialet skulle komma i kontakt med handskarna ska dessa omedelbart
tas av och handerna skoljas med rikligt med vatten. Vid fall av kontakt med
6gonen, skolj omedelbart 6gonen under rikligt med rinnande vatten och
kontakta lakare.
. Undvik alla antandningskallor eftersom produkten ar lattantandlig.
. Folj bruksanvisningarna for alla dentala material, instrument och utrustningar
som anvands tillsammans med den har produkten.
8. Anvand inte produkten for andra andamal an den specifika avsedda
anvéndning som finns i den hér bruksanvisningen.
9. Anvand den hér produkten fore det utgangsdatum som anges pa
forpackningen.
(T.ex. 8 AAAA-MM-DD — &r-manad-dag for utgangsdatumet)
10. Produkten &r endast avsedd for yrkesmassig anvandning inom tandvarden.

BRUKSANVISNING
1. Forbehandling av tanderséattningen

1-1. Sandblastra bindningsytan pa tandersattningar som ar framstéllda av
SHOFU BLOCK/DISK HC, med aluminiumsand (50-100 um) vid ett tryck
pa 0,2-0,3 MPa. Rengér i ultraljudsbad och torka med tryckluft.
Alternativt kan bindningsytan etsas med 5 % fluorvétesyra i 20 sek. Spola
darefter av med vatten, rengér i ultraljudsbad och torka med tryckluft.
> Fluorvatesyra far inte anvandas intraoralt.
» Folj tillverkarens anvisningar for respektive CAD/CAM-material.

1-2. Applicera 1 - 2 droppar HC Primer i en skal. Applicera ett enhetligt skikt
av primern med pensel ver hela ytan som ska bondas. Torka darefter
materialytan varsamt med tryckluft tills den inte langre ror sig, samtidigt
som du forsoker sprida primern tunt och jamnt for att sakerstalla optimal
passning av tandersattningen.
> Lat primern fa rumstemperatur fore anvandning nar den forvarats i

kylskap, for att undvika att primern sprutar ut fran munstycksspetsen.

» Skruva pa locket pa flaskan ordentligt omedelbart efter varje
anvandning eftersom den innehaller flyktiga &mnen.

» Undvik kontamination av den vidhaftande ytan pa tandersattningen.
Vid fall av kontamination med saliv eller blod, skdlj med vatten och
rengdr ytan noga med bomullspellet fuktad med alkohol. Torka sedan
och applicera materialet pa nytt.

. Ljushérda med hjélp av en dental hérdlampa. | de fall dar den vidhaftande
ytan &r stor ska ljushardningen ske segmentellt.

> Hér nedan specificeras de hardlampor som kan anvandas for det har
materialet, med standard-hardningstider.

LAS NOGA FORE ANVANDNING|
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Hérdlampa Halogen LED
Hardningstid 20 sek. 10 sek.
Vagléngd 400-500 nm 440-490 nm
Ljusintensitet > 500 mW/cm’ > 1000 mW/cm’

» Anvéndare maste anvanda skyddsglasdgon/-platta for att undvika
direkt exponering for hardljuset.
2. Placering av tanderséattningen
Placera tandersattningen pa pelaren eller i kaviteten i enlighet med
bruksanvisningen for det specifika resincement som anvéands (t.ex. ResiCem).
Ljusharda darefter varje yta under den angivna tiden.
> Anvand ett resincementsystem med en primer for naturliga tander.
> Skydda patientens dgon fran hardljuset med lampligt 6gonskydd.

SAMMANSATTNING
UDMA, MMA, aceton, polymeriseringsinitiator och dvriga &mnen
FORVARING

Forvaras i kylskap (1-10 °C). Undvik hdg fuktighet och direkt solinstralning.
Forvaras atskilt fran antandningskallor.

@ ‘AIABAZTE MPOZEKTIKA MPIN AMO TH XPHZH
TpoTmoTmoInTAG UBPISIKWY KEPAMIKWY ATTOKATACTATEWV
CAD/CAM

NEPICPA®H MPOIONTOZ
To HC Primer eival évag TpomoTroinTig povoU cuaTaTikoU o avamtiyenke
yia va TpogToIpdael TIg emagég ouykOAnong Twv CAD/CAM oveeTng pnTivng

TIOU TIEPIEXOUV KEPANIKEG EVIOXUTIKEG OUTIES, Yia va eEacpaliael Evav 1I0Xupod
Seap6 oTa koAoBwpaTa KaBWS GUVBEETAI UE TN TUYKOAANTIKK pNTIVGASN Kovid.
ZuvioTaTal va xpnaipoToleital o€ auvduaapd pe alaTnua pnTividoug Koviag
oupTIEPIAAUBAVOLEVOU KAl AUTOASPOTIOIOUHEVOU TPOTIOTIOINTH Yia KaAUTEPQ
amoteAéopara.

ENAEIZEIZ XPHIHE
Tpotomoinan CAD/CAM uBpISIKwY KEPAPIKWY ATTOKATAGTATEWY.

ANTENAEIZEIZ
Tpotomoinan CAD/CAM oAokepapIKWV ATTOKATAGTATEWY

NPOGYAAZEIY KAI NPOEIAONOIHZEIZ
1. Mn xpnoipoTroleite To TPOIOV 0 aoBeveig pe yvwaoTég aAAepyieg. aTo UAIKG,

peBakpulik@ povopepn kai/f akeTovn.

2. XeIp1oTéG e yvwoTEG ahAepyieg 010 UNIKG, peBakpuAIk povopepr Ba Tpémel
va eival TTOAU TTPOTEKTIKOI KaTA T XPrON TOU TTPOI6VTOG.

3. Ze mepimTwan @Aeypovig i GAAwv aMepyikwv avTidpdatwy eite aTov agbevi
€iTe oTOV eMEPPaAivovTa, OTAPATATTE APéowg Tn Xprion Kai avadntiaTe
1aTPIKA GUPBOUAN.

4. Ao@uyete va eigTrvedoeTe atpoUs. Edv o eioTrvedoeTe mpokaAei copapd

gupTITRaTa, gupTepiAapBavopévou ovokepdaAou, {aAng, vautiag

Suakolia 0TV avamvor, apéowg avagnthaTe 1aTpIKA CUPBOUAR.

. XpNOILOTIOIEITE TIPOCTATEUTIKA TTAAGTIKA YAVTIO Kal YUaAId yia va aTToQUYETE
UTIEPEUAITBNTia OTO TTPOiGV. Z€ TIEPITITWAN TUXAIAG ETAPNS PE OTOUATIKOUG
paABakoUg 10ToUG 1 To BEPHA, APECWG OKETTATTE HE OPaipa BApBAKog
EUTIOTIOPEVN O€ AAKOOAN Kait SETAUVETE Pe apBovo vepo. laTpikd (odovTiaTpika)
yavria mapéxouv kamola TpoaTaaia EvavTi Tng GUETNG ETAQAG e TO UAIK,
TapdAa auTa KAToIa HOVOREPR UTTOpE va BIEIcdUgouy Yéaa aTé Ta yavtia
oAU ypriyopa kai va gBacouv ato dépua. Eav To uAiké £pBel ot emagh
e T yAvTIa, aaIpéoTE Ta aPETWG Kal TTAUVETE Ta XEpIa pe ApBOVO vepo.

2 TIEPITITWON TUXaiag TTAQAG W Ta PATIA apéowg EETAOVETE Ta PATIa PE

AagBovo vepo Kal avalnTAaTe 1aTPIKA GUPBOUAN.

6. AmmogUyeTe kaBE £aTia TTUPGG KABLG TO UAIKO Eival EpAEKTO.

7. AkohouBriaTe Tig 0dnyieg xpAang yia kabe odovTiaTpIk UAIKG, epyaleio f
£€0TIAIOO TTOU XPNTIUOTIOIEITE O GUVBUATHO PE AUTO TO TTPOTOV.

8. Mn xpnao1HOTIOIEITE AUTO TO TIPOIGY Yia oTToIadATIOTE AAAN XpriaN EKTOG OTTO
auTAY TIoU TIEPIYPAQETaI OTIG 0dNYiES Xpriong.

9. Xpno1poToIAaTE TO TPOIOV KaTa T dIApPKEIA PEXPI TRV NHEPOpNVial AfENg TTou
avagépeTal aTn ouUoKevaaia.

(Napéderypa & EEEE-MM-HH — Etog-MAvag-Huépa Tng npepopnviag AfEng)

10. AuTé T0 TTpOIGV EVBEIKVUTaI YIa XPrOT ATTO ETTayyeAATIES TNG 0BOVTIATPIKAG

povo.

OAHTIEX XPHEHE
1. TNpogToIpagia Tng amokardoTaong

1-1 AupoBoAfaTE TV EMQAVEIa GUYKOAANONG TG ATTOKATACTAONG ATTO
SHOFU BLOCK/DISK HC pe okévn ahoupivag (50-100pum) pe Trieon 0,2-
0,3 MPa. KaBapioTe pe utreprixoug kal aTeyvwoTe
'H adpotoIaTe TV EMQAVEIR TNV EMPAVEIA TUYKOAANONG HE
udpoPBopIKG 08U 5 % yia 20 Seut. L1 ouvéxela SETAUVETE e vePD
KaBapiaTe Pe UTTEPAXOUG Kal OTEYVLIOTE.

» Amogoyete T XpAaon Tou udpopBopikol 0&éog uéaa aTo aToHA.
» AkoAouBraTe TIG avaAoyeg 0dnyieg TOU KATAOKEUATTH TWV
amokaragTéoewv CAD/CAM.

1-2 AaBéoTe 1-2 oTayéveg Tou HC Primer o€ Siokdki. EqappoaTe éva eviaio
oTpwya Tou Primer Tavw o’ oAdkAnpn v em@aveia GUYKGAANGNG e
£va TIVEAAKI. ZTN GUVEXEID OTEYVWOTE EAAQPA TNV ETTIPAVEIT TOU UAIKOU
PEXPI VA INV KIVEITAI TIEPAITEPW EVW TAUTOXPOVA TIPOCTIABATTE Val TO
amAwoete AeTrTd kai gviaia yia va e§ao@alioeTe TV 13avikr TomoBéTnon
NG aTmoKATACTAONG.
> AprioTe To Primer va @Bdoel o€ Bepuokpacia dwpariou Tpiv amd

™ xpnon étav Byaivel amé To Wuyeio yia va amouyete TV 5080
peyaAng oadTnTag Tou Primer ammé TV GKpn Tou pUYXOUG.

> KAeioTe eppunTIKa 10 KATIAKI AUECWG PETA ATTO KABE XpAon Kadwg
TIEPIEXEI TITNTIKOUG TIAPAYOVTEG.

» Amo@Uyete T péAuvan TG cuykoAAoUpEVNG ETIQAVEITG TG
aToKaTéoTaoNG. Ze MEPITTWON HOAUVENG amoé 1o aaAio A o aipa,
GemAUVTE pe vepo kal KaBapioTe TTPOTEKTIKA TNV EMQAVEEIE
0aipidlo BauPakog eRTIOTITPEVO OE AAKOGAN. T GUVEKEIQ
OTEYVWOTE KAl {avaToTTOBETAOTE TO UAIKO.

1-3  PwromoAupEPiOTE XPNOIMOTIOIWVTAG Wit 0BOVTIATPIKI CUCKEUT
TIOAUPEPITHOU. Z€ TIEPITITWAN TTOU N EMIQAVEIQ Eival peyaAn
QuwToTTOAUPEPITTE O€ TURpATA.
> Ta XapakTnPIoTIKG TwV CUCKEUWY TTOAUPEPITHOU TIOU PTTOPOUV Va

XpnaipotoinBoUv e autd To UNIKG Kai ol Xpévol ToAupepiapol eival
wg akoAouBwg.

o

ZUOKEUN TTOAUPEPITHOU Ahoydvou LED
Xpdvog ToAupepIapoU 20 sec 10 sec
Mrikog kOpaTog 400-500 nm 440-490 nm
‘EvIaon gwrég =500 mW/cm’ =1.000 mW/cm®

> O1 XeIpIOTEG Ba TTPETTEI va XPNOILOTIOI0UV TIPOGTATEUTIKG yuaAid A
TIPOCTATEUTIKG AOTTBIO QTGS Yia amoguyr o€ dean ékBean ato

PU)G.
2. Tomro8éTnon TG amokardoTaaong
TomoBeTAOTE TNV ATTOKATACTAGN 0TO KOAGBWHA ) TNV KOIAGTHTA
aKoAouBwvTag TIG 0dnyieg XpRONG TNG TUYKEKPIPEVNG PNTIVISOUG Koviag
(x ResiCem). £ GUVEXEID QWTOTTOAUEPITTE KABE ETIQAVEIQ YIa TOV
TIEPIYPOAPOUEVO XPOVO.
> XpnoiyomoInaTe dia pnTiviwdn Kovia pe éva primer yia Quaika dovTia
» MpoaTareloTe Ta pdria Tou acBeviy amd 10 Prg TTOAUPEPITHOU e KaTAANAa
yuahia.

ZYNOEZH
UDMA, MMA, AkeTovn, kataAUTn TTOAUpEPITHOU Kal GAAQL.

€1al o€ Yuyeio (1-10 °C). Amo@UyeTe TNV UYNAR Uypacia kal KpaTAOTE
pakpid até 1o eao nAIakd Guwg kal kaBe TnyR ava@Aesng.

@ ‘ LER COM ATENGAO ANTES DE USAR

Primer para restauragdes com ceramica hibrida
CAD/CAM

DESCRIGAO DO PRODUTO

O HC Primer é um primer de passo Unico, monocomponente, desenvolvido
para tratar a superficie de colagem de compdsito contendo material obturador
ceramico CAD/CAM, a fim de garantir, por um lado, uma adesao forte aos pilares,
e, por outro, uma cimentag&o com cimento de resina adesiva. E recomendavel a
utilizagao em conjunto com o sistema de cimento de resina, incluindo um primer
autocondicionante,para melhores resultados.

INDICAGOES DE UTILIZACAO

Preparagéo de restauragées com ceramica hibrida CAD/CAM
CONTRAINDICAGOES

Preparagao de restauragées com ceramica hibrida CAD/CAM

PRECAUGOES E ADVERTENCIAS

1. N&o usar o produto em p. com alergias
monémero de metacrilato e/ou & acetona.

2. 0s operadores com alergias conhecidas a este material e/ou a monémero de
metacrilato devem usar este produto com cuidado.

3. Se ocorrer qualquer inflamag&o ou outras reagdes alérgicas no paciente ou
no operador, interromper imediatamente a utilizagao e procurar assisténcia
médica.

4. Evitar inalar o vapor. Se a inalagdo causar sintomas graves, incluindo dor de
cabega, tonturas, nauseas ou dificuldade respiratdria, procurar imediatamente
assisténcia médica.

5. Usar luvas e dculos de protecéo para evitar a sensibilizagéo a este produto. Em
caso de contato acidental com tecido mole oral ou pele, secar imediatamente
com uma bola de algoddo umedecida com alcool e enxaguar com &gua
abundante. As luvas médicas (odontoldgicas) proporcionam alguma protegéo
contra o contato direto com o material. Contudo, alguns monémeros podem
penetrar nas luvas muito rapidamente e alcangar a pele. Se o material entrar
em contato com as luvas, remové-las imediatamente e lavar as maos com
4gua abundante. Em caso de contato com os olhos, lava-los imediatamente
com agua abundante e procurar assisténcia médica.

6. Evitar qualquer fonte de igni¢do, uma vez que este produto é inflamavel.

7. Seguir as instrugdes de utilizagao de cada material, instrumento ou
equipamento dentario a usar juntamente com o produto.

8. Nao usar este produto para outros fins ndo especificamente descritos nestas
instrugdes de utilizagéo.

9. Usar este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem.
(Exemplo & AAAA-MM-DD — Ano-Més-Dia da data de expiragéo)

10. Este produto destina-se apenas a ser usado por profissionais da area
odontologica.

INSTRUQOES DE UTILIZAgi\O
1. Pré-tratamento da restauragao

1-1  Jatear a superficie adesiva das restauragdes SHOFU BLOCK/DISK HC
com areia de alumina (50-100 pm) a uma pressé&o de 0,2-0,3 MPa.
Realizar uma limpeza ultrassénica e secar com ar limpo.
» Evitar usar 4cido fluoridrico na boca.
» Seguir as respetivas instrugdes do fabricante das restauragdes CAD/

CAM

a este material,

1-2 Dispensar 1-2 gotas de HC Primer para um prato. Aplicar uma Unica
camada uniforme de primer sobre toda a superficie que se pretende
colar, usando uma escova. Depois, secar suavemente a superficie do
material com ar, até que o material ndo se mova mais, enquanto se tenta
espalha-lo fina e uniformemente, para assegurar a colocagéo ideal da
restauragéo.

» Deixar o primer atingir a temperatura ambiente antes de o utilizar, caso
esteja refrigerado, para evitar que o primer seja expelido de forma
irregular pela ponta do bico.

» Fechar bem a tampa do frasco, imediatamente apds cada utilizagao,
devido aos componentes volateis que contém.

» Evitar a contaminagao da superficie adesiva da restauragéo. Em caso
de contaminagéo por saliva ou sangue, enxaguar com agua e limpar
completamente a superficie com uma bola de algoddo humedecida
em alcool. Em seguida, secar e reaplicar o material.

1-3 A fotopolimerizagéo deve ser realizada com uma unidade de
fotopolimerizagéo dentéria. Se a area adesiva for grande, a
fotopolimerizag&o deve ser feita por segmentos
» As coes das izagdo que podem ser

usadas para este material e respetlvo tempo de fotopolimerizagao
padréo s&o as seguintes.

Unidade de .

fotopolimerizagao Halogéneo LED

Tempo de

fotopolimerizagao 205 10s

Comprimento de onda 400-500 nm 440-490 nm
luminosa =500 mW/cm? = 1.000 mW/cm®

» Os operadores devem usar 6culos de prote¢do ou uma placa de
blindagem de luz para evitar a exposigéo direta a luz de polimerizagéo.
2. Colocagao da restauragéo
Colocar a restauragao no pilar ou cavidade seguindo as instrugdes
deutilizagao do cimento de resina especifico (por ex., ResiCem). Em seguida,
efetuar a fotopolimerizagéo de cada superficie durante o tempo prescrito.
> Usar um sistema de cimento de resina com um primer para dentes naturais.
» Proteger os olhos do paciente contra a exposicao direta a luz de polimeriza-
¢do, através de protegdo ocular adequada.

COMPOSICAO
UDMA, MMA, acetona, iniciador de polimerizag&o e outros
ARMAZENAMENTO

Armazenar no frigorifico (1-10 °C). Evitar a umidade elevada e manter afastado
da luz solar direta e de qualquer fonte de ignigéo.



